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样品名称 塑料桶

规格型号 PP

商标 /

委托单位 邢台金通包装制品有限公司 样品等级 /

委托单位
地址

邢台市任泽区邢湾镇郑庄村南 送 样 人 赵建辉

受检单位 邢台金通包装制品有限公司 检验类别 型式检验

 生产单位 邢台金通包装制品有限公司 样品数量 20 个

样品描述 有印刷 生产日期/批号 2023.05.07

检验日期 2023-05-19 至 2023-06-05 到 样 日 期 2023-05-18

检验地点 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄大街1号5栋

检验依据 QB/T 2818-2006、GB 4806.7-2016

判定依据 Q/XJTBZ 03-2020

备    注
桶体高度130mm，口径129mm，质量46g，容量1350mL；配盖，桶盖口径134.5mm，高度
10mm，质量11.5g；客户指定模拟物与试验条件：95%乙醇，40℃，10d；材质PP，编
号：74，中文名称：聚丙烯（丙烯均聚物）。

检验项目 全部项目

检验结论
经检验，该样品符合Q/XJTBZ 03-2020《食品包装用聚丙烯塑料桶》规定的要求。

(检验检测专用章)

签发日期： 2023-06-07
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序号 单位 技术要求 检验结果 单项判定

1 /

成型饱满、结构完整、无塑化不
良、明显气泡、毛边、缺损、裂
痕、条纹均匀无崩缺；无黑点、
无锈迹、油污等外来附着物、无
明显异味；色泽均匀；产品的盖
与桶配合适宜，提把装配牢靠，
转动灵活

符合要求 符合

mm ±0.5 -0.26～-0.12 符合

mm ±0.5 -0.12～+0.12 符合

% ±5 -0.3 符合

% ±5 +4.1 符合

mm ±0.5 +0.12～+0.24 符合

mm ±0.5 +0.06～+0.26 符合

% ±5 +0.4 符合

/ 不渗漏 符合要求 符合

/ 常温跌落不裂损 符合要求 符合

/ 不倒塌 符合要求 符合

/ 不开裂、不脱落、不断裂 符合要求 符合

/ 色泽正常，无异臭、不洁物等 符合要求 符合

/
迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉
淀、异臭等感官性的劣变

符合要求 符合

6
理化指
标

mg/dm² ≤10 4.6 符合
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检验项目

高度偏差

口径偏差

质量偏差

容积偏差

高度偏差

口径偏差

质量偏差

密封性能

跌落性能（跌落高
度0.8m）

堆码实验

悬挂实验

感官

外观

规格偏
差（桶
体）

规格偏
差（桶
盖）

物理机
械性能

感官要
求

浸泡液

总迁移量（95%乙
醇，40℃，10d）

2

3

4

5
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序号 单位 技术要求 检验结果 单项判定
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检验项目

mg/kg ≤10 1.0 符合

mg/kg ≤1 ＜1 符合

/ 阴性 阴性 符合

/ 阴性 阴性 符合

/ 阴性 阴性 符合

备注：检验结果“√”表示符合技术要求，“×”表示不符合技术要求。“/”表示未检或不作判定。
以下空白。

脱色试验[乙醇溶液
（65+35）擦拭]

脱色试验（95%乙醇
浸泡液，40℃，
10d）

理化指
标

高锰酸钾消耗量
（水，60℃，2h）

重金属（以Pb计）
[4%乙酸（体积分
数），60℃，2h]

脱色试验（植物油
擦拭）

6
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