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样品名称 酸奶杯

规格型号 酸奶杯，PP

商标 /

委托单位 邢台金通包装制品有限公司 样品等级 /

委托单位
地址

邢台市任泽区邢湾镇郑庄村南 送 样 人 赵建辉

受检单位 邢台金通包装制品有限公司 检验类别 委托检验

 生产单位 邢台金通包装制品有限公司 样品数量 40 个

样品描述 白色无涂装 生产日期/批号 2023.04.28

检验日期 2023-05-08 至 2023-05-23 到 样 日 期 2023-05-08

检验地点 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄大街1号5栋

检验依据 DB13/T 2472-2017、GB/T 18006.1-2009、GB 31604.30-2016

判定依据 DB13/T 2472-2017、GB/T 18006.1-2009

备    注
容积260mL；材质PP，编号：74，中文名称：聚丙烯（丙烯均聚物）；客户指定模拟物
及试验条件：4%乙酸、50%乙醇，70℃，2h；对耐高温性能、耐微波炉试验不作要求。

检验项目 DB13/T 2472-2017全部项目、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌计数、邻苯二甲酸酯含量

检验结论 经检验，该样品“邻苯二甲酸酯含量”项目检验结果见附页，其它项目符合DB13/T
2472-2017《一次性食品包装用塑料工具通用技术要求》、GB/T 18006.1-2009《塑料
一次性餐饮具通用技术要求》规定的要求。

(检验检测专用章)

签发日期： 2023-05-24
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序号 单位 技术要求 检验结果 单项判定

/ 不得有异嗅 符合要求 符合

/ 正常色泽 符合要求 符合

/ 不能有裂缝口及填装缺陷 符合要求 符合

/
表面无油污、尘土、霉变及其他
异物

符合要求 符合

/
表面平整洁净、质地均匀，无划
痕，无皱折，无剥离，无破裂，
无穿孔

符合要求 符合

/
不能有明显的变色、褪色、颜色
深浅不均匀现象

符合要求 符合

/
不能有明显的异物、起泡、模型
缺陷、毛刺、膨胀及其他缺陷

符合要求 符合

/ 边缘光滑、规整 符合要求 符合

/ 放置稳定 符合要求 符合

% ±5 0 符合

% ≤5 0 符合

/ 不得有任何裂损 符合要求 符合

/ 不应漏水 符合要求 符合

/ 不应变形、阴渗及渗漏 符合要求 符合

/ 色泽正常，无异臭、不洁物等 符合要求 符合

/
迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉
淀、异臭等感官性的劣变

符合要求 符合

1

3

2

感官要
求

使用性
能

感官

漏水性

耐低温性能（-20
℃±2℃，6h）

外观

结构

异嗅

容积偏差

负重性能（高度变
化）

跌落性能（跌落高
度0.8m）
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感官
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mg/dm
2 ≤10 1.5 符合

mg/dm
2 ≤10 1.0 符合

mg/kg ≤10 0.87 符合

mg/kg ≤1 ＜1 符合

/ 阴性 阴性 符合

/ 阴性 阴性 符合

/ 阴性 阴性 符合

/ 阴性 阴性 符合

5 /50cm² 不得检出 未检出 符合

6 /50cm² 不得检出 未检出 符合

7 CFU/g ≤50 ＜10 符合

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

4

8

理化指
标

邻苯二
甲酸酯
含量

大肠菌群

沙门氏菌

霉菌计数

邻苯二甲酸二正丁
酯（DBP）

邻苯二甲酸二异丁
酯（DIBP）

邻苯二甲酸二（2-
甲氧基）乙酯
（DMEP）

总迁移量（4%乙
酸，70℃，2h）

总迁移量（50%乙
醇，70℃，2h）

高锰酸钾消耗量
（水，60℃，2h）

重金属（以Pb计）
[4%乙酸(体积分
数)，60℃，2h]

脱色试验（植物油
擦拭）

脱色试验[乙醇溶
液（65+35）擦拭]

脱色试验（4%乙酸
浸泡液，70℃，
2h）

脱色试验（50%乙
醇浸泡液，70℃，
2h）

邻苯二甲酸二甲酯
（DMP）

邻苯二甲酸丁基苄
基酯（BBP）
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mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
15mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

mg/kg /
未检出（检出限
1.5mg/kg）

/

邻苯二
甲酸酯
含量

8

邻苯二甲酸二壬酯
（DNP）

邻苯二甲酸二苯酯
（DPhP）

邻苯二甲酸二正辛
酯（DNOP）

邻苯二甲酸二（2-
乙氧基）乙酯
（DEEP）

邻苯二甲酸二乙酯
（DEP）

邻苯二甲酸二环己
酯（DCHP）

邻苯二甲酸二（2-
丁氧基）乙酯
（DBEP）

邻苯二甲酸二烯丙
酯（DAP）

邻苯二甲酸二异壬
酯（DINP）

邻苯二甲酸二（4-
甲基-2-戊基）酯
（BMPP）

邻苯二甲酸二（2-
乙基）己酯
（DEHP）

邻苯二甲酸二戊酯
（DPP）

邻苯二甲酸二己酯
（DHXP）

备注：检验结果“√”表示符合技术要求，“×”表示不符合技术要求。“/”表示未检或不作判定。
以下空白。
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