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专业培训记录
[bookmark: Q勾选15][bookmark: QJ勾选][bookmark: E勾选][bookmark: S勾选]■QMS  □50430  □EMS  □OHSMS
	受审核方名称
	[bookmark: 组织名称]四川龙擎汽车部件制造有限公司
	专业小类/
项目代码
	[bookmark: 专业代码]17.10.02;22.05.01

	教师姓名
	张心
	专业
	17.10.02;22.05.01
	培训地点
	会议室

	受培训人员
	姓名
	冉景洲
	
	
	
	
	

	
	专业代码
	无
	
	
	
	
	

	生产工艺/
服务过程
	1、下料—校直——机加（磨外圆、墩球头、抛光、车球头）——热处理（外包）——抛光——检验
2、原材料—机加（粗磨、车、精磨）—冲压（需要时）——热处理（外包）——抛光——检验

	生产过程/服务过程
的风险及控制措施
特殊过程的控制
	主要质量要求：尺寸、外观质量、硬度值等；
[bookmark: _GoBack]关键过程：机加过程，
特殊过程：热处理（按采购控制程序控制）
生产过程中的风险为：尺寸、外观、硬度值不合格。按《作业指导书》及客户提供图纸生产。

	重要环境及控制措施
	/

	不可接受风险的危险源及控制措施
	/

	相关法律法规的要求及产品标准
	GB/T 1804-2000	 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T1804-f线性尺寸的未注公差、GB/T1804---2000角度尺寸的极限偏差数值，客户要求和样件、图纸

	检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)
	检验项目为：尺寸、外观、硬度等。
无型式试验要求

	其它相关知识
	


[image: C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg][image: C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg]填表人(专业人员)：          日期：2020年12月17日   审核组长：           日期：2020年12月17日
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